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Beslut
Patent- och registreringsverket (PRV) avslar er patentansdkan.

Bakgrund
Gdllande patentkrav 1-3 inldmnade 2014-10-08

Omfattande fordndringar har gjorts jamfort med kraven fran den 2010-09-28.

Jamfort med kraven fran den 2012-02-13 har krav 1 omarbetats sa att effekten
att paddlarna inte behover anvéndas lika mycket har strukits. Ett nytt krav 2
avhandlar bredden pa det infallande flodet, liksom tiden som ndmnda flode
pafors. Ett nytt krav 3 innehaller i huvudsak samma innehall som krav 7 av den
2012-02-13, dock med ett antal nya bestdmningar.

Uppfinningen
Uppfinningen avser en metod f0r framstillning av en vigbeldggning av asfalt
eller cementbetong, dér stegen i metoden ir:

1. Vitska blandas med en groviraktion — steg 1
2. En dammfraktion blandas med resultatet av steg 1 — steg 2
3. En finfraktion blandas med resultatet av steg 2 — steg 3

Syftet med uppfinningen ir att kunna blanda de olika bestandsdelarna i asfalt
eller cementbetong pa ett mer effektivt sitt, varvid behovet av omrérning

minskar.

Detta uppnas genom att bredden pa det infallande flodet anpassas, liksom den
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tid som flodet tillats falla in.

Anforda dokument
D1: EP1586706 A2

D1 visar en metod {or att blanda asfalt enligt stegen:

Vitska med bitumeninnehall blandas med en grovfraktion —steg 1 (se steg a i
krav 1)

En dammfraktion blandas med resultatet av steg 1 — steg 2 (se steg b i krav 2)
En finfraktion blandas med resultatet av steg 2 — steg 3 (se steg c i krav 2).

Sokandens argument i sammanfattning
Sokanden har i huvudsak bemott de tva foreldggandena av den 2011-12-12
respektive 2014-04-25 genom att inlimna nya patentkrav.

Skiil till beslutet
Uppfinningshdjd
Krav 1

Som konstateras under rubriken "Brister i kraven i strid mot PL. 8 §” (nedan),
anses inte bredden pa det infallande fldet och tidsrymden som hindelsen
pagér utgora nagra konkreta sirdrag, och vad mera ir, i alla sammanhang som
nagot blandas in i en behallare med ett befintligt innehall, existerar en bredd
hos flodet och hédndelsen har en utbredning i tiden. Saledes anses innehallet i
D1 uppfylla dessa (6nskemalsbetonade) delar av krav 1.

D1 anger inte uttryckligen att groviraktionsblandningen ir i rorelse (vilket
framgar av krav 1, rad 10, i ansdkan) nir steg 2 genomfors (se till exempel
krav 2 och 8, i D1), men just innan har den varit det. Forutsatt att ingen rorelse
i grovfraktionen sker, anses det vara en uppenbar atgird fér fackmannen att
reglera rorelsen hos grovfraktionen fran ingen rorelse till nagon rorelse (som
den dessutom just befunnit sig i), for att uppna bésta blandningseffekt i steg 2.

Darmed skiljer sig inte uppfinningen enligt patentkrav 1 visentligt fran D1 och
saknar darfor erforderlig uppfinningshdjd.

Krav 2

Innehallet i krav 2 skiljer sig fran D1 pa tva punkter: bredden pa det infallande
flodet ér lika med bredden pa grovfraktionsblandningen i blandaren och tiden
som intomningen av dammaterialet pagar &dr 15 sekunder.

Det anses som sjilvklart att fackmannen som blandar ihop olika material,
laborerar med flddets storlek (t ex bredd). Det dr allmént kéint att blandningen
blir bittre om inte allt infallande material hamnar pa en liten yta. Att anpassa
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bredden blir dérfor en fackmannamissig atgird som bedoms sakna
uppfinningshojd.

Hur lang tid som insldppet av dammaterial pagar tycks inte tillféra nagon
oviantad teknisk effekt, sirskilt i sken av att denna uppgift enligt nedan (se
under rubriken ” Brister i kraven i strid mot PL 8 §”) ir otillriacklig. Dirfor
anses det fullt rimligt att fackmannen varierar intdmningstiden pa det sitt som
han finner lampligt, och da sjélva intomningstiden inte pa nagot sitt dr
anmirkningsvird i sin lingd, bedoms innehéllet i denna del av krav 2 sakna
uppfinningsh6jd. PRV resonerar vidare att sokanden inte har pavisat nagon
sdrskild teknisk effekt av just 15 sekunder, som inte skulle kunna anses uppsta
efter exempelvis 12 eller 18 sekunders intdmning.

Sammantaget saknar innehallet i krav 2 uppfinningshéjd.

Innehallet i patentkrav 3 har inte bedomts, se nedan under rubriken ”Brister i
kraven i strid mot PK 19 §”.

Brister i kraven i strid mot PL 8 §

Utdver stegen:

1. Vitska blandas med en groviraktion — steg 1
En dammfraktion blandas med resultatet av steg 1 — steg 2
3. En finfraktion blandas med resultatet av steg 2 — steg 3

anger inte patentkrav 1 fran 2014-10-08 nagra sirdrag for metoden, utan
endast Onskade resultat och konstaterande av faktum, dvs:

att hur stor en dammtéckt yta blir beror pa tiden dammflodet pagar 6ver (den
rorliga) ytan och vilken bredd dammflodet har (ett konstaterande).

Krav 2 anger en intomningstid pa 15 sekunder som indikation pa hur ldng den
tickta ytan blir. Denna bestimning &r otillrdcklig, da hastigheten hos rorelsen i
blandningen bestaende av grovfraktion och bitumen ocksa far inverkan. Om
hastigheten &r 1ag sa blir lingden av den tidckta ytan liten, om hastigheten
istdllet 4r hog blir 14ingden betydligt storre.

Tidigare versioner av kraven har haft liknande brister, som patalats i
foreldggandena av 2011-12-12 och 2014-04-25.

Brister i kraven i strid mot PK 19 §

Trots patalande i foreldggandet av den 2014-04-25 har sdkanden inte pavisat
stod for inforda dndringar. Da kraven i vissa delar omarbetats pa ett
omfattande sitt, skulle det ha varit nddvéndigt att ha tagit del av sbkandens
redogorelse for detta stod. Som sérskilt exempel kan framhédvas innehallet i
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patentkrav 3 av den 2014-10-08, beslédktat med patentkrav 7 av den 2012-02-
13. Nagot sadant ror, med de omndmnda sérdragen och med denna funktion,
har PRV inte kunnat finna i de ursprungligen inlimnade handlingarna.

Beslutande

Tommy Blomberg

Patentexpert Foredragande
Gabriel Pino
Patentingen;jor

Hur man overklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvérsritten. Om ni vill overklaga
beslutet ska ni gora det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslut ni 6verklagar
och vilken #ndring i beslutet ni vill ha. Overklagandet ska ha kommit in till
PRV inom tva méanader fran beslutsdagen, annars kan 6verklagandet inte
provas. PRV skickar dverklagandet vidare till Patentbesvérsritten for
provning, om PRV inte dndrar beslutet pa det sitt ni har begirt. Overklagandet
ges in till:

Patentbesvirsritten

Patent- och registreringsverket

Box 5055

102 42 Stockholm
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Bilaga

Krav 1

Uppfinning som beskriver metod och anordning som far dammaterialet att
vixelverka med limfasen i asfaltbeldggningar och hardnad cementbetong
dér en vitska som i asfaltmassor innehéller bitumen och i cementbetong
innehaller vatten, forst blandas med stenmaterialets grovfraktion i en
blandare och dér med kénd teknik alla delmaterialen i form av grovfraktion,
finfraktion och dammfraktion efter uppvigning strémmar in i blandaren
genom {ritt fall ddr uppfinningen kénnetecknas av att dammaterialet som i
asfaltmassor huvudsakligen bestar av fillermaterial och i cementbetong
huvudsakligen av cementmaterial sprids vid intomningen ver ytan pa den i
blandaren flodande vitskeOverdragna groviraktionen dir den med dammpartiklar
tackta ytans storlek i groviraktionsblandningen bestims med

bredden pa flodet av dammaterialet till blandaren och lingden pa sagda yta
bestims med ldngden pa den tidsperiod som insldppet av dammaterialet

i varar 6ver groviraktionens fldde i blandaren. varefter stenmaterialets
finfraktion tillsdttes blandaren {Or att dispergeras i suspensionen utvecklad
med i vitskan dispergerade dammpartiklar pa grovfraktionspartiklarnas
mantelytor

Krav 2

Exempel pa forfarande enligt krav 1 kidnnetecknas av att bredden pa den
dammtickta ytan pa grovfraktionsblandningen ir lika med bredden pa
grovfraktionsblandningen flode i blandaren och lingden pa sagda yta ér
bestdimd med att insldppet av dammaterialet varari 15 s.

Krav 3

Exempel pa mekanisk anordning for utférande av forfarande enligt krav 1
kinnetecknas av ett ror se bild 1, vars ena inde &r ansluten till en anordning
for frammatning av dammaterialet fran vagficka till blandaren dir det matas in
i sagda rOr som ir forsett med en justerbar Gppning lidngs botten f6r kontroll
av flodet av dammaterialet vid intémning Over groviraktionens flode i
blandaren dir storleken pa den med dammaterial tickta ytan i
grovfraktionsblandningen bestims med ldngden pa rorets justerbara

Oppning och lingden pa sagda yta med lingden pa den tidsperiod som
insldppet av dammaterialet varar 6ver groviraktionens flode i blandaren.



